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Problemstellung, Ziele und Methode

Kunststoftfehlwurfe in Bioabfdllen beeintrachtigen die Recyclingfahigkeit und sind im Zuge der Bekdmpfung vor
Landlittering und Mikroplastik wichtige Themen in der osterreichischen Abfallwirtschaft. Die groBe Masse der biogener
Abfdlle aus Haushalten wird storstoffbehaftet gesammelt. Kompostieranlagen sind dadurch in dem Dilemma aus
schlechtem Ausgangsmaterial einen sauberen Kompost produzieren zu mussen.

Im Projekt war es das Ziel, Ursachen und Abhilten fur die problematische Storstoffbelastung insbesondere vor
Kunststoffen in biogenen Siedlungsabftallen zu erforschen und einen Beitrag zur Verbesserung der Kompostqualitat ir
Osterreich und darUber hinaus zu leisten. Die Kunststoffdetektion bei der Sammlung und eine neue Technologie zur
Kompostreinigung standen Im Focus von DeSort. Aullerdem sollfen mogliche Verhaltensdnderungen durch
organisatorische Malnahmen bel der Ruckmeldung der Kunststotffehlwurfe an die Erzeuger untersucht werden.

Methodisch wurde durch Versuche im Technikums- und Demonstrationsmaf3stalb und begleitenden Laboranalysen,
INsbesondere Sortieranalysen, gearbeitet.

Storstoffdetektion bei der Sammlung DeSort-Prozess zur Komposireinigung

Mittels mehrerer Schritte bel der Kompostreinigung
konnte aus aktuell storstoffoelasteten biogenen Abfdller
ein 25 mm-Kompost hergestellt werden, der hinsichtlick
seiner Ballaststoffe der Kompostverordnung entsprach.
Nach dem Stand der Technik konnte einhe Konformitat
nur mit einem 10 mm-
Kompost erreicht
werden.

Unter drel erprobten
Methoden zur Kunststoft-
detektion bel der
Sammlung korrelierte das
analoge ,Storstoffzahlen®
am besten mit den Sortier-
analyseergebnissen.

Abb. 1: Blick in die Schuttgosse eines
Sammelfahrzeuges beim Storstoffzahlen
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Bel einer Ausbeute
von 33 % mehr
Kompost und 60 %
weniger Uberkorn
wurden auch mehr
Storstoffe aus dem

Auch der Aufwand beim
Stérstoffzéhlen ist gering:
Durch einen kurzen Blick

IN die Schuttgosse des

Sammelfahrzeuges wird

v e dja Anzahl der sichtlbaren o o System ausgeschleust,
Abb. 3 und 4: Die Fraktionen Pass (Gutfraktion,

Abb. 2: Korrelation zwischen der neuen Storstoffe  pro  Behalter- links) und Eject (Storstofffraktion rechts) aus der verglichen  mit . dem
Messmethode und der Standardmethode VOlumen erfasst. sensorgestitzten Sortierung Stand der Technik.

MaBnahmen zur Verhaltensanderung beim Einbringen von Storstoffen in die Biotonne
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Unter den MalBhahmen zur Verhaltensonderung der Erzeuger 16
biogener Abfdlle zur Reduktion von Storstoffen war die Vertellung
von Papiersacken als Vorsammelhilfen signifikant die erfolgreichste
(Abb. b&: Kapfenberg). Die Androhung von Kosten einer
Sonderentleerung hatte schwach signifikante Verbesserungen
bewirkt (Graz 2), ein Moftivationsschreiben dalleine brachte keine
Verbesserungen (Murzzuschlag). Auch die Kombination von
Papiersacken und Androhung von Kosten einer Sonderentleerung 2
fUhrte zu einer messbaren Verbesserung beim Storstoffbesatz der 0
betrachteten Biotonnen (Graz 1). Die Untersuchungen wurden Uber

sechs bis acht Wochen durchgefuhrt, d.h. es wurde der Kurzzeitettekt
gemessen. Abb. 5: \(erglleich der Veranderungen des Storstoffbesatzes durch
unterschiedliche Malinahmen
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